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Version

Description

Rapporteur

Président

Vi1

Cette version annule et remplace I'Avis Technique
n°2.2/15-1701_V1.

Scission de l'avis technique n°2.2/15-1701_V1 a la
demande du titulaire.

MOKRANI Youcef

FAYARD Stéphane

Descripteur :

Isosystems-Blocstar est un systéme de véture associant des plaquettes en béton a un panneau rigide de
mousse de polyuréthanne sans CFC ni HCFC (expansion au n-pentane).
Pose des éléments en disposition horizontale et/ou verticale avec joint vertical décalé ou filant et fixation sur

la structure porteuse par chevilles traversantes a téte cachée soit derriére les plaquettes de raccord ou par
le mortier de jointoiement dans les joints horizontaux (selon le calepinage).

Dimensions des éléments (Lx H) :

1391,5x714,6 mm en 60 mm d'épaisseur,
1375 x 688 mm en 60 mm d'épaisseur,
1350 x 675 mm en 60 mm d'épaisseur,
1200 x 600 mm en 60 mm d’épaisseur,
1000 x 500 mm en 60 mm d'épaisseur.

Les ouvrages visés sont décrits au §1.1.2.

L'exposition au vent correspondant a une pression ou une dépression admissible sous vent normal selon les
NV 65 modifiées est décrite en §1.1.2.

Performances aux chocs : cf. 1.2.1.5

Le procédé de véture peut étre mis en ceuvre en zones de sismicité et batiments suivant les tableaux décits
aug§i1.2.1.4.

Les principes de fabrication et de contréle de cette fabrication sont décrits au § 2.9.
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1. Avis du Groupe Spécialisé

Le procédé décrit au chapitre 2 « Dossier Technique » ci-aprés a été examinég, le 14 mai 2024, par le Groupe
Spécialisé quia conclu favorablement a son aptitude a I'emploi dans les conditions définies ci-aprés :

1.1. Domaine d'emploi accepteé

1.1.1. Zone géographique

L'avis a été formulé pour les utilisations en France métropolitaine.
1.1.2. Ouvrages visés

e Ce procéde est utilisable sur parois planes et courbes verticales, neuves ou préexistantes, en maconnerie d'éléments
enduits (conforme au NFDTU 20.1) ou en béton (conforme au NFDTU 23.1), ou de COB, conforme auNFDTU 31.2,
situées en étage et a rez-de-chaussée protége des risques de chocs.

e Le procedé peut étre mis en ceuvre en linteaux de baie
¢ Pose possible sur Constructions a Ossature Bois (COB) conformes au NFDTU 31.2 de 2019, limitée a :
o hauteur 10 m maximum (+ pointe de pignon) enzones de vent 1, 2 et 3 en situation a, b, c,
o hauteur 6 m maximum (4 pointe de pignon) en zone de vent 4 et/ou en situationd,
en respectant les prescriptions du § 2.6 du Dossier Technique.
Les situations a, b, c et d sont définies dans le NFDTU 20.1 P3.

e L'emploi du systéme est limité aux expositions au vent correspondant a une dépression sous vent normal selon les
NV65 modifiées de valeur de :

o 900 Pa (V1) avec 9 fixations par m2,

o Comprise entre 900 Pa a 1600 Pa (V2) avec 10 a 16 fixations par m2 (incrémentation de 100 Pa pour
chaque fixation supplémentaire),

o 1125 Pa (V2) avec 9 fixations par m2 a I'aide des rondelles pour chevilles dénommeées Dteller.
e  Pose possible surune isolation posée préalablement sur le support.
¢ Pose possible surune isolation neuve posée préalablement sur le support (§ 2.4.3 du Dossier Technique)
¢ Pose possible surun ancien systéme d'isolation avec un enduit mince ou un enduit épais.

Type de support Béton Maconnerie CoB
Type de fixation Cheville métalloplastique Cheville metalloplastique Vis a bois
Ep. d'isolation total max. sans 240mm 220mm 200mm
DTELLER (2004+40mm) (1804+40mm) (1604+40mm)
Ep. d'isolation total max. avec 260mm 240mm 220mm
DTELLER (2204+40mm) (2004+40mm) (1804+40mm)
Profondeur d'ancrage 70mm 70mm 30mm

e Le procedé de bardage rapporté ISO System-Blocstar peut étre mis en ceuvre en zones de sismicité et batiments
définis au § 1.2.1.4 du selon les dispositions particuliéres décrites en Annexe A.

1.2. Appréciation

1.2.1. Aptitude a I'emploi du procédé
1.2.1.1. Stabilité

La véture ne participe pas aux fonctionsde transmission des charges, de contreventement, de résistance aux chocs de sécurite.
Elles incombent a I'ouvrage qui la supporte.

La stabilité de la véture sur cet ouvrage est convenablement assurée dans le domaine d'emploi propose.
1.2.1.2. Sécurité en cas d'incendie

Le respect de la Réglementation incendie en vigueur est a vérifier au cas par cas selon le batiment vise.

Page 5sur 41



ATec n® 2.2/24-1859_V1

Les vérifications a effectuer (notamment quant a la régle dite du "C + D", y compris pour les batiments en service) doivent
prendre en compte les caractéristiques suivantes :

e Classement de réaction au feu : selon les dispositions déecrites au § 2.10 du Dossier Technique.
e Masse combustible de l'isolant en polyuréthanne : 10,8 MJ/m2 parcm d'épaisseur.
¢ Non classé sur support combustible

Le procédé dispose de I'Appréciation de laboratoire n® EFR-14-002223-Revision?2.

1.2.1.3. Prévention des accidents lors de la mise en ceuvre

Elle peut étre normalement assurée.

1.2.1.4. Pose en zones sismiques

Le procedé de bardage rapporté Isosystems Blocstar peut étre mis en ceuvre en zones sismiques et batiments selon les
dispositions particuliéres décrites en Annexe A.

1.2.1.5. Performances aux chocs

Les performances aux chocs extérieurs du procédé Isosystems-Blocstar correspondent, selon la norme P08-302 et les Cahiers
du CSTB 3546-V2 et 3534, a la classe d'exposition Q4 en paroi en difficilement remplagable.

1.2.1.6. Isolation thermique

Le respect de la Réglementation Thermique en vigueur est a veérifier au cas par cas selon le batiment vise.

1.2.1.7. Eléments de calcul thermique

Le coefficient de transmission thermique surfacique U, d'une paroi intégrant un systéme d'isolation par I'extérieur a base de
bardage ventilé se calcule d'aprés la formule suivante :

'w;'
U,=U, +Z_E+?’I- e

1

Avec :

U. estle coefficient de transmission thermique surfacique en partie courante, en W/(m?2.K).

vy est le coefficient de transmission thermique linéique du pont thermique intégréi, en W/(m.K), (ossatures).
Ei estl'entraxe du pont thermique linéique i, en m.

n estle nombre de ponts thermiques ponctuels par m2 de paroi.

y; estle coefficient de transmission thermique ponctuel du pont thermique intégré j, en W/K (pattes-équerres).

Les coefficients y et y doivent étre déterminés par simulation numérique conformément a la méthode donnée dans les régles
Th-Bat, fascicule Ponts thermiques.

En absence de valeurs calculées numériquement, des valeurs par défaut sont fournies sur le site rt-batiment.fr dans le
paragraphe mur du dossier d'application du fascicule parois opaques.

Au droit des points singuliers, il convient de tenir compte, en outre, des déperditions par les profilés d'habillage.

1.2.1.8. Isolation acoustique

S'il existe une exigence applicable aux batiments recevant ce procedé, la justification devra étre apportée au cas parcas.

1.2.1.9. Etanchéité

A I'air : elle incombe a la paroi support,
Aleau :
¢  Pour les supports béton et magonneries :

Elle est assurée de fagon satisfaisante par le remplissage sous pression du joint creux périmétrique des panneaux a l'aide d'une
mousse polyuréthanne, et le remplissage au mortier des joints de plaquettes de parement.

Selon la nature de la paroi support, le systéme permet de réaliser des murs de type XII (magonnerie d'éléments non enduites
par I'extérieur) ou XIII (magonnerie d'éléments enduite par|'extérieur ou béton) au sens des « Conditions Générales d'emploi
des systemes d'isolation thermique par I'extérieur faisant I'objet d'un Avis Technique » (Cahier du CSTB 1833, Mars 1983), les
parois supports devant satisfaire aux prescriptions des chapitres II et IV de ce document et étre étanches a l'air.

e Pour les supports COB :
Elle est assurée de fagon satisfaisante compte-tenu du domaine d'emploi accepté.
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1.2.1.10. Mise en ceuvre

Cette véture se pose sans difficulte particuliere, moyennant une reconnaissance préalable du support, un calepinage des
éléments et profilés complémentaires, et le respect des conditions de pose.

Les Sociétés Wall & Facade SolutionsetBlocstar ne posent paselles-mémes. La mise en ceuvre est effectuée pardes entreprises
spécialisées, auxquelles les Societés Blocstar et Wall & Facade Solutions apportent, a leur demande, son assistance technigue.

1.2.2. Durabilité

Compte tenu de la densité de fixation et de 'application d'un coefficient de sécurité élevé, la durabilité des caractéristiques
meéecaniques utiles des fixations au support est convenablement assurée.

La mousse de polyuréthanne est protégee des degradations. Sa faible sensibilité a I'humidité (impermeéabilité — non-capillarité)
lui permet de conserver I'essentiel de ses caractéristiques d'isolation thermique méme en cas de pénétration accidentelle de
l'eau.

Le parement de la véture, constitué de plaquettes de béton, jointoyées, aprés coup, forme un voile continu. L'interposition de
joint souple, au droit de tous les points singuliers pouvant constituer des points durs, afin de limiter les risques de fissuration
éventuelle.

Toutefois, par analogie a ce qui est décrit pour les revétements collés dans le DTU 52.2, le mortier de jointoiement Tradijoint
de la marque VPI, conforme a la norme EN 998-2, de module d'élasticité inférieur ou €gal a 8000 MPa est utilise.

La mousse de polyuréthanne présente, a I'état libre, des variations dimensionnelles importantes. Ces variations sont bridées
par la présence du parement de plaquettes qui peut étre considéré comme continu.

Les risques de condensation dans I'épaisseur de la paroi sont négligeables.
En conclusion, il apparait que :
¢ La durabilité de la paroi support sera améliorée par|'application du systéme de véture Isosystems -Blocstar,

e La durabilité du parement extérieur, sans pouvoir étre comparée a celle d'un parement de méme nature, sur support
en magonnerie, est estimée satisfaisante ; I'entretien des joints permet d'en prolonger la durée bien au-dela de cette
periode,

¢ Le parementen plaquettes de béton ne nécessite pas d'entretien en partie courante.

1.2.3. Fabrication et contrdles

Cet avis est formulé en prenant en compte les contrdles et modes de vérifications de fabrication décrits dans le Dossier
Technique Etabli par le Demandeur (DTED).

Cet avis ne vaut que pour les fabrications pour lesquelles les autocontréles et les modes de vérifications, décrits dans le dossier
technique établi par le demandeur sont effectifs.

La fabrication des éléments Isosystems-Blocstar faitI'objet d'un autocontrole systématique régulierement surveillé parle CSTB,
permettant d'assurer une constance convenable de la qualité.

Le fabricant se prévalantdu présent Avis Technique doit étre en mesure de produire un certificatiE délivré par le CSTB,
attestant que le produit est conforme a des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification aprés évaluation selon
les modalités de contrdle définies dans ce référentiel.

T:

Les produits bénéficiant d'un certificat valide sont identifiables parla présence sur les éléments du logo== , suivi du numéro
identifiant I'usine et d'un numéro identifiant le produit.

1.2.4. Impacts environnementaux

1.2.4.1. Données environnementales

Les plaguettes de parement AC19 font I'objet d'une Déclaration Environnementale (DE) n°® 20230734512.

Cette FDES a été établie en juillet 2023 parle CERIB et a fait I'objet d'une vérification par Yannick Le Guerne tierce partie
indépendante selon I'arrété du 31 ao(t 2015 et est déposée sur le site : www.inies.fr.

Il est rappelé que cette DE n'entre pas dans le champ d'examen d'aptitude a I'emploi du procédé.

1.2.4.2. Aspects sanitaires

Le présent avis est formulé au regard de I'engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment
I'ensemble des obligations reglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur
fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d'emploi accepté et I'exploitation de ceux -ci. Le contréle des
informationsetdéclarations délivréesen application des réglementations en vigueurn'entre pas dans le champ du présent avis.
Le titulaire du présent avis conserve I'entiére responsabilité de ces informations et declarations.

1.2.5. Fourniture

La sociétée Wall & Facade Solutions assure la fourniture du systéme complet (Panneau PU de 60mm d'épaisseur avec plaquettes
en béton serties, chevilles et vis de longueurs variables selon le support, rondelle DTeller), distribué par la sociéte Blocstar.

La fourniture du mortier de jointoiement et des accessoires ne pourra pas étre dissociée de la fourniture des panneaux
Isosystems-BlocStar selon les selon les spécificités Technique de I'opération et les recommandations des sociétés BlocStar et
Wall & Facade, conformément aux prescriptions du Dossier Technique.
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1.3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

En pied de fagade, les éléments de véture peuvent étre positionnés a 50 mm du sol. Dans le cas de sol végétal, les salissures
paraissent inévitables. Cependant, elles ne devraient pas causer de détérioration des éléments Isosystems Blocstar.

Concemant la tenue au vent, les valeurs admissibles annoncées vis-a-vis des effets de dépression tiennent compte d'un
coefficient de sécurité pris égal a 5 sur la valeur de ruine, laquelle s'est traduite par déeboutonnage au droit des fixations .

Le respect de I'Appréciation de laboratoire et du classement de réaction au feu peut induire des dispositions techniques et
architecturales, pour satisfaire la Reglementation incendie en vigueur, qui ne sont pas illustrées dans les détails du Dossier
Technique.

Ces dispositions ne se substituent pas a celles qui sont visées par le Groupe Spécialisé dans le présent Avis Technique pour les
aspects qui ne relévent pas de la sécurité incendie.

Le format des éléments et les dimensions des plaquettes béton doivent étre mis a jour conformément a la certification®==

Cet Avis est assujetti a une certification de produitg portant surles éléments de véture Isosystems-Blocstar.
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2. Dossier Technique

Issu des éléments fournis par le titulaire et des prescriptions du Groupe Spédialisé acceptées par le titulaire

2.1. Mode de commercialisation

Titulaire(s) : Sociéte Wall & Facade Solutions srl
Malmedyer Weg 62
BE-4770 Amel/schoppen
Tél. : 00 32 80 34 80 00
Email : info@isosystems.be
Internet : www.isosystems.be

Distributeur(s) Sociéte Blocstar sarl
19 rue de la Gare
LU - 3237 Bettembourg
Tel :09.72.42.04.84 / 01.30.60.70.70
Mail : contact@blocstar.eu
Internet : blocstar.eu

2.1.1. Identification
&8

Les éléments Isosystems-Blocstar bénéficiant d'un certificat®= sont identifiables par un marguage conforme aux « Exigences

particuliéres de la Certiﬁcation§—B des bardages rapportés, vétures et vétages, et des habillages de sous-toiture » et
comprenant notamment :

Sur le produit

T}

¢ Lelogo®==,

e Le numeéro du certificat,

e Lerepére d'identification du lot de la fabrication
Sur les palettes

B

e Lelogo==,

e Le numeéro du certificat,

e Le nom du fabricant,

e L'appellation commerciale du produit,

e Le numero de I'Avis Technique.
OQOutre la conformité au réglementent le marquage comporte :
Sur le produit

e Le nom du fabricant Wall & Facade Solutions,

. Mention des autres certifications et agréments.
Sur les palettes

¢ Nom et adresse du fabricant,

¢ Nom et adresse du distributeur,

e Référence des panneaux et date d'emballage,

e Code de la mousse,

¢ Nom et adresse du client.

B

Cet Avis Technique est assujetti a une certification de produits== portant surla véture Isosystems-Blocstar.

2.1.2. Distribution

Les Societés Wall & Facade Solutions et Blocstar ne posent pas elles-mémes ; elles distribuent et livrent le systéme complet du
procedé Isosystems-Blocstar a des entreprises de pose.

La fourniture du mortier de jointoiement et des accessoires du procede Isosystems-BlocStar ne pourra pas étre dissociée de la
fourniture des Panneaux Isosystems-BlocStar selon les spécificités technigues de I'opération ainsi que les recommandations de
la Société BlocStar.

Page 9 sur 41



ATec n® 2.2/24-1859_V1

2.2. Assistance technique

Les Societés Wall & Facade Solutions et Blocstar disposent d'un service technique et des équipes de démonstration qui apporte,
a la demande du poseur, une assistance technique tant au niveau de I'étude d'un projet qu'au stade de son exécution et de son
contréle.

Les entreprises ou poseurs effectuant la mise en ceuvre des panneaux Isosystems-BlocStar doivent préalablement avoir regu
l'agrément de mise en ceuvre de la part de BlocStar.

2.3. Description

Le procédé Isosystems-Blocstar est un systéme complet de véture comprenant :

2.3.1. Eléments standard (cf. fig. 1 et 2)

L'élement standard, de dimensions vues 1200 x 600 ; 1350 x 675 ; 1375x 688 ; 1391 x 714 ou 1000 x 500 mm d'épaisseur
60 mm, comporte un parement de plaquettes a joint creux serties dans une plaque d'isolant rigide (cf. tableau 2). Différents
appareillages de parements sont possibles.

La masse surfacique est £ 35 kg/m?2
Les éléments standards sont référencés par un code donnant les indications suivantes :
e Type d'éléments (ex. format 5),
¢ Fournisseurdes plaquettes béton (BS)
e  Finition : lisse
« Colorisstandard : 79,78,75,72,71,68,66,57,54,53,47,45,43,37,36,35,32,29,28,18,00,03 (de haut en bas)

Ces teintes sont suivies par le CSTB sur la base du systéme de controle de production interne de fabrication.

D'autres teintes et aspects validés en usine peuvent étre proposés dans le cadre de I'élargissement de la gamme actuelle sur
la base du suivi interne de fabrication et du suivi externe du CSTB.

Les panneaux Isosystems-Blocstar peuvent étre posés au droit d'un isolant complémentaire, d'épaisseur comprise entre 20 et
220 mm, préalablement fixés au mur support. Cet isolant complémentaire peut étre assemblé aux panneaux Isosystems-
Blocstar en usine avec une colle PU monocomposant par Wall & Facade Solutions selon la demande.

2.3.1.1. Plaquettesde parement béton

Les plaguettes de béton sont non gélives selon la norme NF EN 771-3 et selon la norme NF EN 491, d'épaisseur 15 a 30 mm et
sont proposées en différents formats (cf. tableau 2).

La combinaison de différente épaisseur de plaquette permet la réalisation des reliefs en partie visible. Pour cet aspect visuel du
panneau, la masse est limitée a 50 kg par éléments de véture et le relief ne peut pas dépasser 15 mm.
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2.3.1.2. Isolant

La plaque d'isolant est en mousse de polyuréthanne expansée au pentane (référencée ISO-PU-1, 2 ou 3) dans un moule au
format des éléments de véture. Le fond du moule est tapissé par les plaguettes de parement et une couche de sable de quartz.

¢  Masse volumique : 35 kg/m? (£ 2 kg/m?).
e Pourcentage de cellulesfermées: > 90 %.
e Résistance a rupture :
o Entraction selon NFEN 1607 : = 0,2 MPa,
o Encompression selon NFEN 826 : = 0,12 MPa,
e« Variations dimensionnelles selon NF EN 1604 :
o Longueur etlargeur : 2%,
o  Epaisseur : 6%,
e Absorption d'eau selon NF EN 12087 (Méthode 2A) : 2 %.
¢  Conductivité thermique : A = 0,029 W/(m.K).
¢  Performances thermiques du procéde Isosystems-Blocstar suivant tableau 3.

2.3.2. Eléments spéciaux

Des éléments de format réduit et des éléments d'angles sont réalisés a partir des éléments standards.

2.3.2.1. Eléments de format réduit

Le panneau peut étre découpé sur mesure (en hauteur et en longueur) sur demande spécifique.

2.3.2.2. Eléments d'angle (cf. fig. 3)

Eléments d'angle préfabriqués
Ces élements réalisés par collage sur coupes d'onglet sont fabriqués en différentes configurations (e = épaisseur) :

e Type HE Angle sortant : rapport d'aile 1/3@e a 3/3@3, (angle sur demande : 1/1, 1/1W, 4/5@2, 5/5W),

e Type FE Retour de baie : rapport d'aile 1/ea 3/3,

e Type ST angle de Linteau : rapportd'aile 1/e a 3/3, 1/3@e a 3/3@3,

e Type RE : angle a joint droit : rapport d'aile 1/e a 3/3, 1/3@e a 3/3@3

e Type UE : angle en forme U sur mesure.

e Type VE sortant : rapport d'aile 1/1 (plaquette de 50cm) ou coupe a dimension inférieure sur mesure
Eléments d'angle en PU (PUE) avec plaquettes d'angle moulées (ER) ou plaquettes d'angle assemblés (KR)
1l existe plusieurs dimensions d'angle standard en PU.

Les plaguettes d'angle sont collées sur chantier surles angles de mousse PU en chevauchement sur le panneau adjacent.
Des dimensions hors standards peuvent étre réalisées sur commande spéciale.

2.3.3. Isolant préalablement rapporté

L'épaisseur maximale de l'isolant complémentaire en 1 couche est de 220 mm sur support béton et magonnerie et COB.

Panneaux isolants rigides certifies ACERMI de caractéristiques correspondant au classement minimumI3 S1 02 L2 E1 ou a
partir de panneaux de laine de roche certifiés ACERMI possédant un classement minimal dont les caractéristiques sont les
suivantes :

e Résistance a la compression : écrasement de 10 % de 14 kPa selonla norme NFEN 13162
. TR7.5

e  Produit non hydrophile WS

. PL5 = 300

e Masse volumique =90 Kg/m3

2.3.4. Organes de fixation

2.3.4.1. Rondelles Dteller (cf. fig. 4bis)

La rondelle DTeller60 doit étre utilisée avec les chevilles et fixations pour béton, magonnerie ou COB.

Les rondelles pour chevilles déenommeées « Dteller » IT Z60, en polyamide, de diamétre 60mm et les réservations de pré-
percage réalisées dans les panneaux de véture sont au diameétre des fixations.

Les rondelles Dteller sont destinées a assurer le maintien du panneau a son support dans cas de la pose de panneaux WP et P.
La rondelle Dteller n'est pas utilisée dansle cadre d'un calepinage B5 RP.
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2.3.4.2. Fixation surbéton et maconnerie

Les chevilles métallo-plastiques SDF-S plus 8UB de la Société EJOT (ATE-15/0231) ayant un Pk d'arrachement de 1500 N sont
fournies avec le procédé Isosystems-Blocstar.

e Diameétrede cheville : 8 mm.
¢ Diameétrede la collerette a téte fraisée : 11,2 mm

1l s'agit de fixation type vis en acier zingué ou inoxydable A2 (ou A4 en bord de mer £ 3 km) et téte fraisée avec empreinte
TORX, associe a une cheville nylon a collerette conique.

La longueur minimale des chevilles et vis est a calculer de la maniére suivante : profondeur d'ancrage + épaisseur de I'enduit
eventuel + épaisseur de l'isolant éventuel préalablement fixé au support + épaisseur du panneau Isosystems-Blocstar

2.3.4.3. FixationsurCoOB

Les fixations utilisées sont des vis a bois d'épaisseur minimale 55 pm : SP (référence interne : HS) @ 6 en acier galvanisé ou
inoxydable (ATE-12/0373) ayant un Pk d'arrachement minimum de 1500 N en longueur adéquats (70 a 300 mm) a téte
fraisée avec empreinte TORX a utiliser avec des douilles de protection en polyamide @ 8 a 12 mm (DHulseK).

Les figures 18 a 21 illustrent des dispositions minimales de mise en ceuvre sur COB.

2.3.5. Accessoires associés (fournis par BlocStar)

¢  Mousse polyuréthane mono-composant,

e  Mortier colle polyuréthane,

e  Mortier colle a base de ciment, exempt de solvant (ISO-col),

e Chevilles.

e Rondelle pour chevilles Dteller

. Mousse PU

¢ Bande Alu de Départ

e Plaquettes de Raccord (selon le calepinage)

e«  Mortier de Jointoiement « Tradijoint », conforme a la norme EN 998-2 ayant un module d'élasticite de 6640 Mpa,
e Jointsouple (type compriband),

2.3.6. Profilés d'habillage complémentaires

Profilés plies en téle d'aluminium anodisée d'épaisseur 2 mm, approvisionnés dans le marche diffus, ou fagonnés a la demande
sur chantier.

2.4. Dispositions de conception

2.4.1. Dimensionnement

La charge au vent du site est a comparer avec lescharges au vent admissible au vent normal selon les régles NV65 modifiées
indiquees au §1.1.2

Concemant la tenue au vent, les valeurs admissibles sous vent normal selon les NV65 modifiées annoncées vis -a-vis des
effets de la dépression tiennent compte d'un coefficient de securite pris egal a 5 sur la valeur de ruine, laquelle s'est traduite

en essai par un déboutonnage au droit des fixations.

2.4.2. Fixations

Les fixations a la structure porteuse doivent étre choisies compte tenu des conditions d'exposition au vent et de leur valeur de
résistance de calcul a I'arrachement dans le support considere.

L'ancrage des fixations dépend du support.

Dans le cas de supports en béton plein de granulats courants ou magonneries, la résistance a I'état limite ultime des chevilles
sera calculée selon I'ETE selon les ETAG 001, 014 et 020 (ou DEE correspondant).

Dans le cas de supports dont les caractéristiques sont inconnues, la résistance a I'état limite ultime des chevilles sera vérifice
par une reconnaissance préalable, conformément au document « Détermination sur chantier de la résistance a I'état limite
ultime applicable a une fixation mécanique de bardage rapporté » (Cahier du CSTB 1661-V2).

2.4.3. Pose sur support béton et magonnerie
Au moment de la pose des élements de véture, les défauts de planéité du support (désafleurements, balévres, bosses et

irrégularités diverses) ne doivent pas étre supérieuresa 5 mm sous la régle de 20 cm et 1 cm sous la régle de 2 m. Cetie
planéité doit &tre prise en compte dans les Documents Particuliers du Marché (DPM).
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La mise en ceuvre des éléments de véture ne doit se faire ni sur murs gorgés d'eau ni, dans le cas de murs neufs, sur murs
ressuants.

L'application des mortiers spéciaux de jointoiement se fera conformément aux prescriptions de leur fiche technique respeciive,
excepte pour le délai d'application aprés pose qui ne sera pas inférieur a 3 jours.

2.4.4. Pose sur support COB

La pose sur COB conforme au NFDTU 31.2 de 2019, est limitée a une hauteur maximale de :
. 10 m (+ pointes de pignon) en zones de vent 1, 2 et 3 en situation a, b, c,
¢ 6 m (+pointe de pignon) en zone de vent 4 et/ou en situation d,

en respectant les prescriptions du § 2.6 du Dossier Technique.

Le procédé Isosystems-Blocstar pourra se fixer soit :

¢ Directement dans le voile travaillant extérieur s'il s'agit de voile a base de panneaux de contreplague NF Exterieur
CTB-X d'épaisseur 15 mm

¢ Dans des panneaux de contreplaqué NF Extérieur CTB-X d'épaisseur 15 mm fixés au droit des montants primaires de
la COB (avecun ancrage de 30 mm minimum) au travers du voile travaillant extérieur.

Conformément au NFDTU 31.2 de 2019, un pare-vapeur de Sd > 90 m sera dispose coté intérieur de la COB.

2.5. Dispositions de mise en ceuvre

2.5.1. Généralité

Le support doit étre etanche a I'air, stable, suffisamment plat (défauts de planéité inférieurs a 10 mm sous la réglede 2 m et
5 mm sous la régle de 20 cm) et résistant pour permettre la pose de fixations mécaniques.

Une couche d'isolation supplémentaire (définis au § 2.2.4) peut étre préalablement installée sur le support (avant la pose
Isosystems-Blocstar), s'il y a la nécessité d'augmenter la résistance thermique du mur. Ces panneaux d'isolation doivent étre
préfixés au mur indépendamment de la fixation des panneaux Isosystems-Blocstar. Lors de la pose de cet isolant, il est
recommandé de rattraper les tolérances du mur support.

2.5.2. Principes généraux de pose

BlocStar propose d'accompagner les nouvelles entreprises souhaitant poser le procédé BlocStar — Isosystems via une formation
dans le cadre de I'obtention de I'agrément indispensable et indissociable a la foumiture du procéde BlocStar — Isosystems.

La mise en ceuvre débute parla pose du profilé de base (cf. fig. 5).

Ce profilé sert d'alignement, de protection d'isolant et de casse-goutte d'eau. Il doit étre suffisamment stable. Il sera fixé au
support, au-dessus du niveau du sol a I'aide de vis et chevilles tous les 60 cm.

Sur ce profil et avant la pose des panneaux, il faut placer 2 cordons de mastic d'étanchéité ou de mousse PUR mono-
composante. Il est aussi recommandé de couper le demi-joint en bas de la premiére rangée des panneaux pour obtenir un
raccord plus esthétique et fonctionnel.

Les éléments sont généralement posés en disposition horizontale mais peuvent étre fixés en disposition verticale.
La pose s'effectue a joint vertical soit décalé (appareil en liaison), soit filant (appareil droit).
La mise en ceuvre se fait par passes horizontales en partant du bas, indifféremment a droite ou a gauche.

Afin de permettre un réglage lors de la pose des panneaux il est recommandé de donner des coups de cutter dans le mousse
PU sur 'arriére des panneaux surles diagonales.

Le percement de I'élement et de la structure porteuse est réalisé en une seule opération, a I'aide d'une perceuse équipée d'un
foret adapteé au support et a la dimension des fixations.

Les fixations a utiliser sont cellesfournies parla Société Wall & Facade Solutions et conformesa la description qui en est donnee
au § 2.2.5. Elles sont disposées dans les joints de plaquettes aux endroits prévus (cheville de fixation et pré-pergages) a raison
de 9 par panneaux standard, soit une densité minimale de 9 fixations au m2 qui sera conservée pour les éléments de format
reduit (cf. fig. 2).

Lors de l'utilisation de panneaux coupés ou de panneaux d'angle, les chevilles de fixations et pré-percages ne sont pas toujours
uniformément répartis. Il est conseillé, dans ce cas, de déplacer les points de fixation, c'est-a-dire de percer a d'autres endroits
pour que la répartition soit la meilleure. Les forages seront réalisés dans les joints, sans percussion.

La densité de fixation doit étre choisie compte tenu des conditions d'exposition au vent. Les fixations supplémentaires (au-dela
de 9) doivent étre réparties en fonction des prépergages prévus sur chantier.

Les angles sont fagonnés en usine, toutefois des modifications d'angles peuvent étre apportées sur chantier.

La découpe des éléments est possible. Elle est réalisée soit a la trongonneuse portative, soit de préférence sur une table de
découpe a disque.
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Dans le cas d'éléements recoupes, I'entreprise de pose doit recréer la chambre d'injection a I'aide du couteau spécial (cf. fig.
3bis) ou avec un cutter.

Des angles PU (type PUE) en combinaison avec des plaguettes (R) et plaquettes d'angle (ER) collées sur ces éléments sont a
fixés a l'aide des rondelles pour chevilles DTeller (cf. fig. 7, 9 et 11).

L'étanchéité entre panneaux adjacents préalablement fixés au supportestréalisée parremplissage sous pression de la chambre
d'injection avec une mousse polyuréthanne monocomposant Wall & Facade Solutions « PUB » (cf. fig. 3bis).

Les plaguettes venant en chevauchement des panneaux dans les réservations prévues au moulage, sont collées a I'aide d'un
des mortiers-colle fourni par Wall & Facade Solutions préparé selon les indications portées sur les récipients des composants.

Ces plaquettes seront maintenues en place pendant la prise du mortier a I'aide de pointes enfoncées dans le joint, en veillant
a respecter les alignements (plans et appareillage).

Au plus tot trois jours aprés la pose des panneaux, la finition est réalisée avec le mortier de jointoiement « Tradijoint » fourni
par la Societé BlocStar.

2.5.3. Cas de la rénovation

Etat et preparations spécifiques des supports en rénovation des systémes d'isolation thermique existante :
e Les supports ne doivent présenter aucune irrégularité importante en surface, ni désaffleurérent supérieur a 10mm
(sous la régle de 2 m et 5 mm sous la régle de 20 cm).
e Reéparation des parties d'isolation existante abimées supérieuresa 100 cm?2 pardécoupag e propre des trous et
recollage de morceaux de polystyréne ou autre type d'isolant adapté aux découpes.
Dans le cas de systémes présentant un décollement de I'isolant du support, le systéme doit étre refixé par chevillage avant
mise en place des panneaux Isosystems-Blocstar. S'il y a décollement avec bombement, le systéme existant sera trongonné
dans ces zones bombées, selon un quadrillage de dimensionsappropriées, de fagon a le répliquersansinduire d'efforts excessifs
permanents dans les chevilles de fixation.

Les fixations a utiliser sont celles fournies par la Société Wall & Facade Solutions, conforme a la description qui en est donnée
aug§2.2.5.

2.5.4. Pose sur support courbe

Les panneaux Isosystems-Blocstar peuvent aussi étre mis en ceuvre sur des parois verticales présentant une courbure convexe
ou concave.

Type de panneaux Disposition Rayon(gs qu)urbure
Isosystems-Blocstar Verticale =2
Isosystems-Blocstar * Horizontale* =15
Isosystems-Blocstar type RP* Horizontale* =5
Isosystems-Blocstar type GC RP Verticale =>4
Isosystems-Blocstar type GC RP Horizontale > 18

* seulement possible avec des parements d'une longueur £ 240mm

Les panneaux seront préparés sur chantier, en créant au dos des stries verticales (découpe en V), dansla mousse PU a l'aide
d'une meuleuse ou d'un couteau. Ces stries, d'une largeur d'environ 3 mm, auront une profondeurde 3 cm.

Pour les panneaux Isosystems-Blocstar, les stries sont espacéesde 7,5 cm (positionnés dans les axes des joints) pour les
panneaux en pose verticale et de 22,5 a 25 cm (positionnés dans les axes des joints) pour les panneaux en pose horizontale.

L'espacement des stries au dos des panneaux Isosystems-Blocstar pourra étre indiqué par I'assistance technique de Wall &
Facade Solutions ou de Blocstar aprés communication du rayon de courbure de la paroi a revétir et du sens de pose.

Le vissage des panneaux sur la paroi support courbe se fera de maniére identique a la pose sur paroi plane.

Les autres opérations d'injection de mousse « PUB » au dos des panneaux (cf. fig. 16 et 17) et la réalisation des joints sont a
réaliser de fagon identique aux parties courantes.

2.5.5. Joint de fractionnement

Le mortier de jointoiement « Tradijoint », conforme a la norme EN 998-2, de marque VPI utilisé ayant un module d'élasticite
< 8 000 MPa, évite la réalisation de fractionnement qui n'est alors pas nécessaire.

2.5.6. Classement aux chocs du procédé

Les performances aux chocs extérieurs du procédé Isosystems-Blocstar correspondent, selon la norme P08-302 et les Cahiers
du CSTB 3546-V2 et 3534, a la classe d'exposition Q4 en paroi en difficilement remplagable.

2.5.7. Points singuliers

Les figures 6 a 15 constituent catalogue d'exemples de solutions proposées pour le traitement des points singuliers.
e Joints de désolidarisation (de dilatation) :
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Le blocage du parement de véture sur des points durs (retour de mur, appuis de baies,...) doit étre proscrit (cf. fig. 9). Les
joints sont traités a I'aide d'un joint souple type COMPRIBAND placé entre le bord du panneau isolant et la paroi et servant de
fond de joint au mastic d'étanchéité (élastomére 1&re catégorie SNIF).

2.6. Pose sur Constructions a Ossature Bois (COB)

La pose sur COB conforme au NFDTU 31.2 de 2019, est limitée a une hauteur maximale de :
. 10 m (+ pointes de pignon) en zones de vent 1, 2 et 3 en situation a, b, c,
e 6 m (+pointe de pignon) en zone de vent 4 et/ou en situation d,

Les situations a, b, c et d sont définies dans le NFDTU 20.1 P3.

Le procédé Isosystems-Blocstar pourra se fixer soit :

e Directement dans le voile travaillant extérieur s'il s'agit de voile a base de panneaux de contreplagué NF Extérieur
CTB-X d'épaisseur 15 mm

¢ Dans des panneaux de contreplaqué NF Extérieur CTB-X d'épaisseur 15 mm fixés au droit des montants primaires de
la COB (avecun ancrage de 30 mm minimum) au travers du voile travaillant extérieur.

Conformément au NFDTU 31.2 de 2019, un pare-vapeur de Sd > 90 m sera dispose coté intérieur de la COB.
On utilise un pare-pluie pour protéger la COB en phase provisoire

Les fixations utilisées sont des vis a bois HS @ 6 (ATE-12/0373) en longueur adéquats (70 a 300 mm) avec des douilles de
protection en polyamide @ 8 a 12 mm (cf. fig. 21).

Les figures 18 a 20 illustrent des dispositions minimales de mise en ceuvre sur COB.

2.7. Entretien et réparation

2.7.1. Entretien et nettoyage
Par leur nature, les plaquettes de béton n'ont pas besoin d'entretien et se patinent dans le temps.
2.7.2. Réparation

Des plaguettes accidentées peuvent étre enlevées et remplacées par des neuves a l'aide d'un des mortiers-colle prévus.

Le remplacementd'une surface donnée du systéme complet est également possible moyennantun certain soin qui n'empéchera
pas que la réparation puisse rester visible (nuances dans la teinte du joint et des plaquettes).

2.8. Traitement en fin de vie

Pas d'information apportee.

2.9. Principes de fabrication et de controle de cette fabrication

2.9.1. Fabrication

2.9.1.1. Eléments standard

L'expansion du polyuréthanne requiert certaines conditions quant a la température et au taux d'humidité des matériaux sur
lesquels on recherche une bonne adhérence. Ces conditions sont assurées par le chauffage de I'atelier (minimum 18°C) et par
mise en température des moules en fabrication, le sable livré sec etant stocké en atelier.

La production s'effectue sur une ligne automatique selon le processus suivant :

¢ Les plaguettes de finition sont placées dans des moules, face finie contre le fond, selon un appareillage préreglé par
une grille solidaire du fond de moule,

¢ Un doseur dépose en fond de moule la quantité de sable nécessaire au remplissage des joints entre plaguettes,
e Le polyuréthanne liquide estinjecté dans le moule,
e Aprés un temps de stabilisation prédéterming, le panneau est démoulé,

¢ Les dimensions précises des panneaux sont obtenues par usinage. Une rainure périph érique réalisée dans le chant
des panneaux formera la chambre d'injection autour de chaque élément,

e« Usinage des réservations pour les plaquettes de raccord.

2.9.1.2. Angles préfabriqués collées

La réalisation des éléments d'angle s'opére de la fagon suivante :
e Coupe des panneaux standards a la scie circulaire diamantée.
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e Aprés dépoussiérage, assemblage par collage sur gabarit avec serrage, jusqu'a la prise de la colle, laquelle du type
polyuréthanne a deux composants, est teintée selon la nuance de couleur des pla quettes de béton.

¢ Assemblage des angles de 45° jusqu'a 135°.

2.9.1.3. AnglesenPU

e« Fabrication d'une plaque de PU selon le procédé de fabrication des élements standards, sans plaguettes ni sable,
e Le panneau PU ainsiobtenu est coupé a angle,

e Les parties de I'angle assemblées par collage sur gabarit avec serrage, jusqu'a la prise de la colle (non teintée),
¢ Les plaguettes d'angle seront collées sur chantier ou en usine.

2.9.1.4. Conditionnement

Conditionnement des élements standards

Les panneaux sont conditionnés sur palette a la mesure des élements.

En partie inférieure, les angles sont protégés par des corniéres en carton.

Le tout est recouvert d'une housse en PE thermo-rétractable ou film étirable noir avec protection contre les UV.
Conditionnement des éléments spéciaux, accessoires et plaquettes

Ces élements sont placés sur palette et recouverts d'une housse en PE thermo-rétractable transparent avec protection contre
les UV.

Aluminium
Les profilés de base sont fournis en longueurde 3 m.
Les autres profils aluminium sont également livrés en longueur de maximum 3 m.

2.9.2. Contrdles de fabrication

La fabrication des éléments Isosystems-Blocstar faitI'objet d'un autocontrdle systématique régulierementsurveillé parle CSTB,
permettant d'assurer une constance convenable de la qualite.

TS

Le fabricant bénéficie d'un certificat== .

2.9.2.1. Plaquettesde parement

e Controle d'aspect a réception,
e  Controle dimensionnel,
e Testde gélivité selon NFEN 771-3 et NF EN 491 effectué par les fabricants de plaquettes en béton.

2.9.2.2. Polyuréthanne

e Rapportdes composants (1 fois/jour),

e Controle des temps de créme, de développement et de prise du mélange (1 fois/jour),
e Controles d'expansion et de masse volumique (1 fois/jour),

¢ Pourcentage de cellules fermées (1 fois/mois).

2.9.2.3. Panneaux moulés

Controles en fabrication
¢  Température et humidité (1 fois/jour),
e Controle de I'aspect de chaque panneau.
Controéles produits finis
Sur l'isolant :
¢ Pourcentage de cellules fermées (1 fois/mois), > 90 %,
¢ Absorption d'eau selon EN 12087 Méthode 2A : 2 %,
e  Epaisseur (1 fois/jour) en9 endroits : > 40 mm (pour les moulés main > 38 mm),
e Masse volumique (1 fois/jour) : > 35 kg/m3,
e Traction selonEN 1607 : > 0,2 MPa,
e Compression a 10 % selon NF EN 826 (2 fois/an) : = 120 kPa,
¢  Conductivité thermique sur la mousse des panneaux (1 fois/semaine),
e Stabilité dimensionnelle selon NF EN 1604 (2 fois/an) :
o Longueur etlargeur : 2%,
o  Epaisseur : 6%,
(70 C pdt 7 jours).
Sur le produit fini :
¢ Longueur (1 fois/jour) : tolérance 3 mm,
e Largeur (1 fois/jour) : tolérance 2 mm,
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e  Planéité (1 fois/jour) : tolérance 10 mm sur la diagonale des éléments,
e« Résistance a I'arrachement des plaquettes selon § 5.4.2.1 du guide EOTA 017 (2 fois/semaine) :
o  Rupture cohésive de la mousse PU,

Valeur certiﬁéeﬁ 10> 100 kPa.

e Compression au droit des empreintes de pre-pergage simulant I'appui des tétes de chevilles selon procédure interne
(1 fois/jour) :

Valeur certifiée== : F > 500 N.

2.10. Mention des justificatifs

2.10.1. Résultats expérimentaux

Isolant polyuréthanne
e Comportement a I'eau et variations dimensionnelles : CSTC-BBRI DE 621xB363,
e Caractéristiqgues mécaniques : RE CSTC n® DE 621xA960,
¢ Conductivité thermique : CSTC-BBRI DE 621xB363.
Véture Isosystems-Blocstar
e  Perméabilité a la vapeur : CSTC-BBRI DE 621VB034_3,

e Cycleschaleur-pluie et chaleur-froid et adhérence des plaquettes sur la mousse PU : RE CSTB RF04-006, CSTC n®
DE 621 x A927 et DE 621 X A783,

. Cycle gel/dégel et adhérence : RE CSTC-BBRIDE 625xA690, DE 621xA927, DE621xB034 et DE62xB940.
e Reéaction aufeu:

o  B-s1,d0 sur support béton et magonnerie - Rapport EFECTIS 2012 R0393/R0394 et R0395 (Rév.1) et 2019
R01860/SEC/TNL.

Cet essai valide les dispositions suivantes :
= Epaisseur de la mousse PUR des panneaux de véture de 160 mm maximum,
= Masse surfacique des panneaux de véture comprise entre 27 et 39 kg/m2.
. Non classé sur support COB
e Propagation au feu (Lepir2) :
o TestEFECTIS 14-X-125,
o  Appréciation du laboratoire EFECTIS EFR-14-002223-Reévision 2,
. Résistance aux chocs : CSTB CL04-007 et CSTC-BBRI DE 651xH379,
e Reésistance a la pluie : CSTC-BBRI DE 651xE0Q75,
. Résistance au déboutonnage : CSTC-BBRI DE 621xB249, DE 621xB536, DE 621xB525,
e Chargement poids propre : CSTC-BBRIDE 621 XB 638 du 17/12/2015 et DE 621 xB 719 du 01/12/2016
e Essais cycle-hygrothermique, gel-dégel, adhérence et résistance aux chocs au CSTC n° DE-LMA-0030 LMA-19-032-3.

2.10.2. Références chantiers

A ce jour, environ 7.000 m2 ont été posés en France, dont 150 m2 sur COB.
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Tableauxdu Dossier Technique
. " . . Epaisseurde
Dimensions Epaisseur Epaisseurde -
veys . Format de venr I'isolant du
Code de I'élement nominales des des L I'element N
laguettes laquettes I'element (en mm) panneau de véture
plaq plaq (en mm)
Tolérances -2mm/ +1mm le: £1,5mm
. : +1 mm + 2mm
pour chaque dimension he : £ 1mm
Formats Ip x hp ép. le x he
B5 . 60
500 x 50 15a 30 1000 x 675 (552 75) 40
Ip = longueur plaquette; hp = hauteur plaguette; le = Longueur élément; he = hauteur élément
D'autres formats peuvent étre ajoutes a cette liste en fonction des demandes

(sous réserve : le = 1391 a 1000mm/ he = 714 a 500mm/ Ip = 500 a 102,5mm ethp =40a 127,5mm)

Tableau 2 - Formats des éléments et formats des plaquettes associées en béton
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Résistance thermigque du

panneauseul :

e = épaisseurde mousse polyuréthane prise en compte (en

m)

I (de 0,04m a 0,045m sur 0,06m épaisseur du panneau en fonction de
I'épaisseur des plaguettes)

Rpanneau =

Ap = conductivité thermigue de la mousse polyuréthane du
panneau

(dégradée pour prise en compte des ponts thermiques aux
fixations traversantes)

= 0,029W/(m.K)

Résistance thermique de I'ensemble du parement panneau + complément d'isclation

(préassemblé ou posé sursite) :

1
Rpanneau+complisol = Rpanneau +
(1/ Rcomplisol) + (n x xchevilles)
Résistance thermique du PANNEAU 131 pour 38mm (plaquette de 22mm)
Rpanneau Isosystems-Blocstar 1,38 pour 40mm (plaquette de 20mm)
(en m2.K/W)
1,55 pour 45mm (plaguette de 1 5mm)
Résistance thermique théorique déperditions ponctuelles
R lisol (sans fixations traversantes) (nx pf_ i tp "
compliso! du COMPLEMENT D'ISOLATION xchevilles) aux Tixallons traversantes
(en m2.K/W) (en W/m?.K)
Conductivité (W/m.K) n : nombre
de fixations ¥chevilles :
0,022 |0,025|(0,030|0,035 (0,040 par unité de coefficient de déperdition
surface (/ pour chaque fixation (en W/K)
Epaisseur (mm) m2)
] 0 0 0 0 0
d cheville cheville chevilleacierdans
20 091 | 080 | 0,67 | 0,57 | 0,50 Rature des acier inox rondelle DTELLER
|)(a’|t.)ns . ycheville = | xcheville = ¥cheville =
40 1,82 1,60 1,33 1,14 1,00 matériau et
densité /m?2 00016
60 2,73 2,40 2,00 1,71 1,50 0,0030 W/K W/K 0.0030 W/K
0,027 0,014
2
80 364 | 3,20 | 2,67 | 2,29 | 2,00 5/ m W/m2.K W /m2.K 0.027 W/m2.K
0,039 0,021
2
100 4,55 4,00 3,33 2,86 2,50 13/ m W/mz.K W/m2.K 0.039 W/m2.K
0,048 0,026
2 2
120 5,45 4,80 4,00 3,43 3,00 16/ m W/mz.K W/m2.K 0.048 W /m2.K
140 6,36 5,60 4,67 4,00 3,50
160 7,27 6,40 5,33 4,57 4,00
180 8,18 7,20 6,00 514 4,50
200 9,09 8,00 6,67 571 5,00
220 10,1 8,8 7,37 6,27 3,5

Tableau 3 — Calculs thermiques
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Schémas du Dossier Technique

Figure 1 — Principede mise en ceuvre
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CALEPINAGE B5 - P :

B5 -Tyee P BS- Tyee HE 1/1 B5-Type VE -P

) §
1
1
-y
I

JHHHH
SEEENEE N

plaguettes de raccord & installer sar chartier

CALEPINAGE B5 - WP :
BS5 - Tyre WP B5-Type HE I/I W B5-Tyepe VE -WP
" - 1 B
r~‘_l_—-‘ ]
J
i |

4 1 1|

L plaquettes de raccord & instalier sur chantser

CALEPINAGE B5 - RP :

B5 - Type RP B5- Type RE 1/1 B5-Tyee VE -RP

e

P = a joint décale ou demi-joint
RP = joint droit
WP = en appareillage sauvage
Figure 2 — Différents types de panneaux et calepinage
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B5-Type HE 1/1 B5-Type RE 1/1 B5-Type RE I/1 W

B5-Type VE -P B5-Type VE-RP B5-Type VE-WP

4/5 @ 2 HE 5/5 @ 2 RE 5/5 @2 HE W

Figure 3 — Eléments d'angle
Morter de conterrent Tradgnt Morter e cimprnent Teadgomrt
Sable de ity Sanin de quart?

Fagquetie te pareren| Blooue Plaguetie de purrrsent Bocia

Crdice finecbon Oribew dmjperfion

Chamixe de rrovuitage (b rempls svec mousse)fi Charnbire o SOLALIgE (4 Fempir Jved Poulie
PU marccoraponan imarges SOSYSTEMSD
holston (PU) Iciatom (L)

g e de wimpretur Tigumm o watpreason
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Qutil servant a recréer la chambre d'injection

Figure 3bis — Chambre de moussage

199 mMm 41 mm

Plaquette de raccord BlocStar AC19
en béton

Mortier de jointoiement Tradijoint
Rondelle pour cheville dénommée Dteller
Colle Iso-Col pour les plaquettes de raccord

Mousse rigide Polyuréthane

Cheville de fixation

Figure 4 - Fixation des éléments

TS,

Figure 4bis — Rondelle DTeller IT Z60 et Cheville SDF-S 8UB
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Mortier de jomtoiement

“Tradijoint” Mousse ngide Polyuréthane
Plaguetic BlocStar
Support de départ en L en Aluminium
Mur Support
Mastic PU
Vis de fixation

Rondelle pour cheville

dénommeée Dteller Couche d'étanchédd (pewiture bitumineuse ou e

etanche)

Couche détancheéite
2 Cordons en mousse PU

Support de départ en L en Aluminum

Couche d'étanchéité (peinture
bturmineuse ou enduit étanche)

Figure 5 —Profilé de départ enalu
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Chassis de fenétre

Etanchéité: joint en mastic souple

Appui de fenétre en béton

Mastic PU

Etanchéité: joint en mastic souple

Plaquette BlocStar AC 19 en béton

Cheville de fixation

Mortier de jointoiement "Tradijoint"

Mousse rigide Polyuréthane

Rondelle pour cheville
dénommee Dteller

Colle Iso-Col pour les plaquettes
de raccord

Figure 6 - Appuide fenétre en béton
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Etanchéité: joint souple (mastic de scellement)

Isolation PIR/PUR ou XPS

Appui de fenétre en tole

Plaquette BlocStar AC19 en béton

Vis de fixation

Colle Iso-Col pour les plaquettes
de raccord

Mortier de jointoiement “Tradijoint’

Rondelle pour cheville
dénommeée Dteller

Mousse rigide Polyuréthane

Mur support

Figure 6bis — Appui de fenétre en tole
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Plaguette BlocStar AC 19 en béton

Colle Iso-Col pour les plaquettes de raccord

Mortier de jointoiement Tradijoint

Mousse rigide Polyuréthane

Rondelle pour cheville dénommée Dieller

Cheville de fixation

Revétermnent intérieur

Panneau BlocStar - Isosystems d'angle

Etanchéité a prévoir: joint souple en mastic + mousse imprégnée “campriband”

Chassis de fenétre

Figure 7 — Habillage de linteau
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_Mousse rigide Polyuréthane

Revétemen! miéneur
Mastic PU

Mur Support

Chassis de fenétre

Vis de fuation

Etanchéiteé: jo-nt souple
en mashic

Plaguette de raccord BlocStar AC19 Appui de fenétre en tole

en béton

Mortier de jointoiement Profile en Aluminium

Raondelle pour cheville denommee Dieller
“Tradyoint®

_Mousse rigide Polyuréthane

Revétemen! miéneur
Mastic PU

Mur Support

Chassis de fenétre

Vis de fuation

Etanchéiteé: jo-nt souple
en mashic

Plaguette de raccord BlocStar AC19 Appui de fenétre en tole

en béton

Mortier de jointoiement Profile en Aluminium

Raondelle pour cheville denommee Dieller
“Tradyoint®

Retours de tableau en tole (chassis de fenétre en applique)
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Rondelle powr cheville dénommee Diefier Colie Iso-Col pour les plaquettes de raccord

Revétement intérieur 1 Mousse impregnee. type “Compnband”

Mur Support

_Chassis de fenétre

Vis de fiation Profilé en Aluminium

Etanchéité: joint souple
en mastc

Mousse rigide Polyuréthane Mastic PU

Appui de fendtre

Plaguete de raccord BlocStar en tole

ACTY en béton

Mo-tier de jomtoiement “Tradijoint” Profi¢ en Aluminium

Retours de tableau en tole (chassis de fenétre en tableau)

Figure 8 — Habillage de tableaupar profilé aluminium

Rondelle pour cheville dénommes Dieller Cofde so-Col pour les plaguettes de raccord

Mastic PU
Revéternent mnténesr

Mousse imprégnée: type “Compriband’
Mur Support %

“hassis de fenétr
Vis de fixation Chassis de fenétre

Etanchéité: joint souple

en mastic
Plaquetie de raccord BlocStar
ACIS en beton
Mertier de jointoiernent “Tradjoint’ Mousse rigide Polyuréthane Appui de fenétre en tole

Retour de tableaux en Plaquettes (chassis de fenétre en applique)
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Rondelie pour chevilie déncmmée Dieller

Revéternent intérieur

Mur Support

Vis de fixation

Mousse rigice Polwurethane

Plaguete BlocStar ACH9
en béton

Colle Iso-Col pour les plaguettes de raccord

Retour de tableaux en Plaquettes (chassis de fenétre en tableau)

UV W e W ¥oan W
QK

Mortier de jointoiement *Tradijomnt®
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Maousse nigide Poiwrethane

Mousse imprégnée: type "Compriband”

Chassis de fendtre

Etanchéité joint souple en
Mastc

Retour de tableau en plaquette

Mastic FU

Appui de fenétre en tdle

Figure 9 — Habillage de tableau (plaquette d'angle)

Mortier de jointoiement "Tradjoint”

Maousse ngpce Polyuréthane

Vis de fixation Rondelle pour cheville dénommée Dteller

Mur Support

Figure 10 — Angle sortant
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Plaguette de raccord BlocStar ACTY en Déton

Colle Iso-Col pour les plaquettes de raccord

Chambre d'injection du mastic PU




Plaquette BlocStar ACYS en béton

Vs de fixation

Rencelle pour cheville dénommé Dteder

Joint souple en mastic PU

Figure 11 — Angle rentrant
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Colle lsa-Col pour les plaquettes
de raccord

Mortier de jointolernent
“Tradyoint”

Mausse rigide Palyuréthane

Mur Support
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Acrotére en béton

Mastic PU

Etancheité; joint en mastic souple

Plaquette BlocStar AC19 en béton

Mortier de jointaiement “Tradijoint®

Rondelle pour cheville dénommée Dteller

Vis de fixation

Mousse rigide Polyuréthane

Colle iso-Cel pour les plaquettes de raccord

Mur Support

Figure 12 — Acrotére en béton
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Isolation PIR/PUR ou XPS Support métallique
Profilé en tole Profilé en tole
a - — = = e WO ' O fom 5 o
Plaguette BlocStar —

Plaguette BlocStar ACT9 en béton AC19 en béton

Rondede pour chewlle

Rondelle pour cheville dénomme Drteller dénommé Dreller

Vis et douiile de fixation
Vis et douille de fixanon

Morlier de jointoiement

Martier de jointolement “Tradipoint”

*Tradgoint”

Colle Iso-Col pour les

Colle Iso-Col pour les plaguettes de plaguettes de raccord
raccord

Maousse rigide Polyuréthane
Mousse rigide Polyuréthane

Mur support

Couverture d'acrotére
Figure 13 — Acrotére en tole
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Mur Support Plaquette BlocStar AC19 Laine de roche
en béton
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ISOSETHSE: OS0SETESESOS 16
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- [

Colle Iso-Col pour les plaquettes de raccord Joint souple
coupe feu

Mortier de jointoiement "Tradijoint” Fond de joint en
mousse polyethylene

Figure 14 — Jonction de panneau sur joint de dilatation
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| Emplacement de la Plaquette de _ Découpe en V a effectuer dans la mousse a l'amiére des plaguettes |
' raccord Blocstar AC10 en bélon de (3/30mm) afin d'oblen ie rayon de courbure souhaié

OO0 VOO 0=0Y 0000 05000050V
: e2edelule202ele2e 020000202026 020 0 0 s

| ETAPE 1 : Vue en coupe horizontale du panneau avant de le visser au mur
Vis et chevilles « Rondele pour chevile Mousse PU & injectée avant ln fixation =
dénommeée Deteller & focer dérriére du panneau pour rempir les vides Plagusite de racconts
. luplm!uuormo:c::wmduw crées ' - Plaquetie BlocStar '
Mur Support Is0-Col pour les . Mousse Polyuréthane = Panneau a [oints décalés
plaqueties de raccord [ Rayon de courbure min 15m
v Mortier de jointorement “Ac 19 jont
1 1 | de BlocStar® & efleciuer aprés |
] AVOIr vissé les panneaux

8, 0°-0_( =6

— \ 3 NN AN N RN T
: CHIIH PRI
a

1 Plaqueties de raccord & coller aprés avoir chevillé le panneau sur le mur support T 1

ETAPE 2 : Vue en coupe horizontale du panneau vissé au mur

| YT N

600 mm

DEe=0C® R =0 [ ) =0 - '
p2elelelele2eledel0lel 0020 02020202020 00 I
ETAPE 1 : Vue en coupe horizontale du panneau avant de le visser au mur _l

u
[e—

Mortier de jointolement "Ac19 join{
de BlocStar™ 4 effectuer aprés
avoir vissé les panneaux

Mousse Palyurethane

1000 mm

82)T6) /SZETOTE /6T

o2e le2e2e2e

1
1

: Vue en e Pmulwm_.

Figure 15 — Pose verticale des éléments sur murs courbes

Page 35 sur 41



ATec n® 2.2/24-1859_V1

I Emplacement de la Plaquete de Decoupe en V & sffectuer dans la mousse a fariere des plaquaties |
' raccord Blocstar AC 19 en béton de (3/30mm) afin dobtenir le rayon de courbure souhaité "
' | § I
| 41 |
I — — — — — — ] :
| ETAPE 1 : Vue en coupe horizontale du panneau avant de le visser au mur |
__Va de fixaton Mousse PU a inpectee avant la fication f - _l‘ = !
du panneau pour remplin les wdes r
i cvre i |
Mur Support Colia bso-Col pous les Mausse Polyuréthane
' i § 1
i

I 1 I
I (N - - I

Plaguette de raccord |

{Tradijoint” & effectuer aprés

] I avor visse les panneaux I

Panneau Panneau

1 4 joints droits, & joints décalés.

i Plagueties de mccord a coller apres avor chevillé le panneau sur e mur support ' m"mm Rayon de courbure |

min. 2m min. 2m

ETAPE 2 : Vue en coupe horizontale du panneau vissé au mur ETAPE 3 : Vue en fagade, jointoiement

Figure 16 — Pose verticale des éléments sur murs courbes
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LEGENDE:
[1] Rea Selon réglementation incendie

Pare-vapeur

Reviternent intiérnieur

Doublage isolant intérieur < 100mm

WY

Panneau de contreglaqué NF extréneur CTB-X

AWV

Berdadi

e, PU rigide inj entre les

Ecran therm ou

ique (Plague ou panreaux) seion Guide
Bols Construction et propagation du feu en facade

()

mantants de ks facade en casature bois

Charrbre du rastic PU

Lisse d'appul en bois massif

T,

Y
/

Pare-vapeur habilié en dessous de la semele

WYRVY

e,

il en bois massif

—— SR}

E} RE| Selon reglementason incerde

Plaguetts BlocSur ACIT en béton

Reviement intérieur

Pare-plue souple contirue

Doublage solant weéripyr < W0mm

Pare—vapes

Rordelie cour chevlle denommes Dteder

olmion en mousse

AU ngice njechée entre les montants de la

Chambre dinection du masts PU

I TIH I

Mousse rgide poliyurethane

fagade & oasalure bos

Pannea 08 contreplague NE éxdréneuar CTE-X

Vi e Sxation

Eoran thesmague [Plaque ou panneaur) son Guide Bos Construction

TT0TT0

Cole lso-col pour ks plagoeties de raccord

TSR ST TR

Lisse ot trgverse e betegy en Dos masyif

Pare—vapewr ~abllé o désclicarné du bloc-fenétre

Farresu de voussures ea Prockcds BlocStar-sesystenns

Menuisenio

Harce et archéis exparmdbie

Enchanchéne ot souple

fetour de tablesy en e acier 15/ 0éme

Figure 18 — Habillage de linteau avec plaquette sur COB
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Pitce d'appul en Sbre de bois

Appu de fendtre en dle métallique 15/10éme

Jourt mousse pré-comprimée amprégnée de résine synthétigue

Colle lso-col pour les plaqueties de accond

Vis de fxanon

Chamibwe dinjection du mastc PU

Mousse rigide pobyuréthane

Rondelle pour chevile dénommée Drelier

Pannieau de contreplaoué NF éxtréneur CTE-X

SO0 IOBISN |1
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-n||
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Traverse d'appu en bos maslf

Y

A

-
—

VYY)

Pare-plue souple comtinue

Revétpment inméneur

Doublage isolant inténaur < 100mm

Pare-vageur

Isclation en mousse PU ngice njectée entre les

montants de la Es(ade en ossature bou

Ecran thersrmique (Plague ou panneaux] selon Guide

o3 Comtruchion et propagation Gu 10U tn logaoe

LEGENDE:

[A] rr1Selon réglementation incende

Pare-piu e souple contne

Ectan thermegue Plague ou pannesus)
whn Guide B

AN AN A

WA'A'A'A'A'&

£
(A LI L L L LI L LI L L)
L L | PRRNES

Parmeau de contreclaque NF étréneur CTB-X

N

Mousse rigide polyuréthane

Figure 20 — Habillage de tableau avec plaquettes sur COB
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Figure 21 - Vis a bois HS (cf. § 2.3.4.3) - Pose sur COB
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Annexe A

Pose du procédeé de véture Isosystems-Blocstar en zones sismiques
Al Domaine d'emploi

Le procédé Isosystems-Blocstar peut étre mis en ceuvre sur des parois planes verticales, en zones et batiments suivant le
tableau ci-dessous (selonl'arrété du 22 octobre 2010 et ses modificatifs) :

Classes de catégories d'importance
Zones de sismicite des batiments
I II III v
1 X X X
2 X X X
3 X X0 X
4 X X0 X
X Pose autorisée sans disposition particuliére selon le domaine d'emploi accepte.

Pose autorisée sur paroisplanes et verticales en béton ou de COB conformeau NFDTU 31.2, selon les dispositions
décrites dans cette Annexe.

Pose autorisée sans disposition particuliére selon le domaine d'emploi accepté pour les batiments de catégorie
(1] d'importance II remplissant les conditions telles que définies au chapitre I ™ Domaine d'application ” du Guide de
construction parasismique des maisons individuelles DHUP CPMI-EC8 Zones 3-4, édition 2021.

- Pose non autorisée

Tableau Al — Pose du procédé Isosystems-Blocstar en zones sismiques

A2 Assistance technique

Les Societés Wall & Facade Solutions et Blocstar ne posent pas elles-mémes.

La mise en ceuvre est effectuée par des entreprises spécialisées, auxquelles les Sociétés Blocstar et Wall & Facade Solutions
apportent, a leur demande, son assistance technique.

Une assistance technique pourra étre proposée sur demande lors de I'étude d'un projet et un suivi au stade de démarrage et
d'exécution.

A3 Prescriptions

A3.1 Support

Le support devant recevoir le systéme de bardage rapporté est en béton banché conforme au DTU 23.1 ou en parois de COB
conformes au NFDTU 31.2 de 2019 et a I'Eurocode 8-P1.

A3.2 Chevilles de fixation au support béton

La fixation au support beton conforme DTU 23.1 est réalisée par:

Les chevilles métallo-plastiques SDF-S plus 8UB de la Sociéte EJOT (ATE-15/0231) ayant un PK d'arrachement de 1500 N sont
fournies avec le procédé Isosystems-Blocstar.

1l s'agit de fixation type vis en acier galvanisé ou inoxydable et téte fraisée avec empreinte TORX, associé a une cheville nylon
a collerette conique, diamétre de cheville : 8 mm.

A3.4 Fixations au support COB

La fixation sur la COB conforme a la NFDTU 31.2 de 2019 du procédé Isosystems-Blocstar est réalisée avec des vis a bois SP
(réeférence interne : HS) (ATE-12/0373), ayant un Pk d'arrachement minimum de 1500 N, diamétre 6 mm a téte plate de
longueur comprise entre 70 et 300 mm selon I'épaisseur du systéme, en combinaison avec des douilles de protection DHiilseK
en polyamide de diamétre 8 a 12 d'ancrage minimum 30 mm.

A3.5 Panneaux de Bardage

La masse surfacique est de < 35 kg/m2.

Les panneaux Isosystems-Blocstar peuvent étre associés a un isolant complémentaire en deux couches d'épaisseur 100-mm
maximum.
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Figures de I'Annexe A
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Figure Al — Joint de dilatation compris entre 12 et 15 cm
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Figure A2 — Joint de dilatation sur COB
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